Tablica 1 - Aluminium - seria 1 000

Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
. Si Fe Cu Mn Mg Cr Hi Zn Ti Ga v Uwagi :
Numeryczne Sym!:mlaml . Ka;dy_ Razem ° min.
chemicznymi oddzielnie

EM AW-10504 EM AW-4199 5 0,25 0,40 0,05 0,05 0,05 - - 0,07 0,05 - - - 0,03 - 99.50°
EN AW-1060 EM AW-4199 6 0,25 0,35 0,05 0,03 0,03 - - 0,05 0,03 - 0,05 - 0,03 - 960"
EM AW-10704 EM AW-4199 7 0,20 0,25 0,03 0,03 0,03 - - 0,07 0,03 - - - 0,03 - 9970°"
EM AW-10804 | EN AW-Al 99 8(A) | 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 - - 0,06 0,02 0,03 - £ 0,02 - g980*
EN AW-1085 EMN &AW-A19985 | 0,10 0,12 0,03 0,02 0,02 - - 0,03 0,02 0,03 | 005 - 0,01 - 9985¢
EN AW-1090 EMN &W-A19990 | 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - - 0,03 0,01 0,03 | 005 - 0,01 - 9990~
EN AW-1098 EMNAW-A19995 | 0,010 | 0,006 | 0,003 - - - — | 0,015 | 0,003 - - - 0,003 - 99,984
. 0,05— . c

EMN AW-1100 | EN AW-A1990Cu | 0,95 5i+Fe 020 0,05 - - - 0,10 - - - 0,05 0,15 99,00
EN AW-1200 EM AW-4199.0 1,00 Si + Fe 0,05 0,05 - - - 0,10 0,05 - - ® 0,05 0,15 99.00*
EM AW-12004 | EN AW-AI 39 0(A) | 1,00 Si+Fe 0,10 0,30 030 | 00 | - 0,10 - - - - 0,05 0,15 99.00*
0,02 B; c

EMN AW-1110 EM AW-4199 1 0,30 0.8 0,04 0,01 025 | 0,01 - - - - - | 0,03 0,15 9910

0,03V + T
EM AW-1235 EM AWW-A1199 35 0,65 Si+ Fe 0,05 0,05 0,05 - - 0,10 0,06 - 0,05 - 0,03 - 9935°¢
0,05 B;
EMN AW-1350 EM AW-4199 5 0,10 0,40 0,05 0,01 - 0,01 - 0,05 - 0,03 - 0,02V 0,03 0,10 9950¢*
+Ti
003Cr+
EM AW-13504 | EN AW-Al 90 5(4) | D25 0,40 0,02 - 0,05 - - 0,05 - - - Mn +Ti 0,03 - 9950°*
+ 0

EM AW-1450 | EM AW-AI99.5TI | D25 0,40 0,05 0,05 0,05 - - 0,07 D[i 12DD_ - - ® 0,03 - 9950°*




Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Hi Zn Ti Ga v Uwagi Kazdy . ]
Numeryczne chemicznymi oddzielnie Razem min.
0,02 B;
EN AW-1370 EM AW-4l 997 010 | 025 | 002 | OO 00z | 001 — | 004 - 0,03 - 002w 0,02 0,10 99 70"
+Ti
EN AW-1198 Z’; :;Tj;' 0010 | 0,006 | 0,006 | 0008 | — - | - | opto | ooos | 0oos | - - 0,003 - 99 98
EM AW-1199 EM AW-212999 | 0006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,006 - — | 0,006 | 0,002 | 0,005 | 0,005 - 0,002 - 99,999

*  Inne" cbejmujs pierwiastki wymisnicne w tablicy, dla ktorych nie okreslono granicy zawartosci, jak rowniez pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytworca moze analizowac

probki pod wzgledem zawartosci pierwiastkow Sladowych nieokreslonych przy rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi obejmowat wszystkich Linnych”
pierwiastkéw metalicznych. Zawsze gdy analiza wytwarcy lub zamawiajacego dowodzi, 2 zawartoss Jinnych” pierwiastkow przekracza granice Jkazdy oddzielnie” lub sumaryczna zawaross
Jnnych® pierwiastkow przekracza granice razem”, materal powinien byc uznany za niezgodny =z wymaganiami.

¥ Suma Linmych” pierwiastkow metalicznych, kazdego oddzielnie 0,010 % lub wiscej, wyrazonych z doktadnoscia do drugiege miejsca po preecinku, przed wyliczeniem sumy.

¢ Zawartose aluminium w aluminium niestopowym, ctizymywanym w procesie inmym niz proces rafinacji, jest roznicy miedzy 100,00 % a sumg wszystkich innych pierwiastkow metalicz-

mych, z kidrych kazdy wystepuje w ilosci rownej 0,010 3% lub wigkszej, wyrazone] z dokiadnoscia do drugiego miejsca po preecinku, preed wyliczeniem sumy.

9 Fawartosé aluminium w aluminium niestopowym, otrzymywanym w procesie rafinacii, jest riznica miedzy 100,00 % a suma wszystkich inmych pierwiastkow metalicznych, z ktorych kazdy

wystepuje w ilosci rdwnej 0,001 D % lub wiekszej, wyrazonej = dokladnoscia do trzeciego miejsca po przecinku przed wyliczeniem sumy, ktora zackragla sie — przed cdejmowaniem — z do-
kladnoscia do drugiego misjsca po prescinku.

¢  Be max 0,000 3, tylko dla elektrod do spawania oraz pretow i drutow do spawania.




Tablica 2 — Stopy aluminium — seria 2 000 — Al Cu

Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
Numeryczne Eﬁim:’c‘:::?r;i Si Fe Cu Mn Mg Cr Mi in Ti Ga v Uwagi Ddﬁ‘;‘;’;’. i Rarcm ¥ i,
EN AW-2001 Cig:?;‘;ﬂn 020 | 020 Sé‘?'n' %:'55[; ﬂdlzf; o0 (005|010 | 020 | - | - 0052zrc 0,05 015 | Reszta
EN AW-2007 cﬂpﬁﬂﬁn 0,8 0,8 3;36‘ “'15:3‘ ﬂf‘g‘ o0 |020| 08 | 020 | - | - a 0,10 030 | Rescta
EN AW-2011 E:T;Q;;;El 040 | 07 55:510_ - - |- | - lom]| - |-| - . 0,05 015 | Reszta
EN AW-2011A Cigéﬂﬂ} 040 | 0,50 ‘Ei‘ - - |- | - lom]| - |-| - . 0,05 015 | Reszta
EN AW-2014 'f:’: ‘f:;"i";:q';' Dﬁg‘ 07 35:.90_ “-fg‘ ”ég‘ 00| - |o2s5 | 045 | - | - 1 0,05 015 | Reszia
EN AW-2014A Cﬂ‘ﬁ:’;ﬁ} ng‘ 0,50 35:.90_ “ﬁg‘ ﬂ&g‘ 0,0 (010|025 | 015 | - | - 0,20 Zr+Ti 0,05 015 | Reszta
EN AW-2214 CEES'T;E?I;} ng‘ 0,30 35:,90_ “'14:3‘ ﬂég‘ 00| - |o25 | o1s | = | - ' 0,05 015 | Rescta
cumams | S 1o o |52 195 1| || - |02 - | Soeea | om | o | e
EN AW-2017A cEﬁr?:fs_i?L} D:ng.g_ 0.7 ::‘155‘ “ﬁg‘ U;I“E‘ o0| - |ozs| - | -] - 0,25 Zr+Ti 0,05 015 | Reszta
EN AW-2117 'E’:‘J 2:"’;1‘;' 0,8 07 23:?0_ 0,20 ndlzsnﬂ- 00| - |oz2s | - |- | - - 0,05 015 | Reszia
EN AW-2618A CE;‘.::;’::L“ 06:1255 0,9-14 1,‘;:3?‘ 0,25 11'?5‘ - 01':34‘ 015 | o020 | - | - 0,25 Zr+Ti 0,05 015 | Reszta
EN AW-2219 Egu’béﬁj' 020 | 030 Sé‘?'a‘ %inn_ 002 | - | - |00 Dd:nfn‘ - 06?155_ 010-025Zr | 005 015 | Rescta
EN AW-2319 Ez‘ﬁt::;i'} 020 | 0,30 5&'1‘ %inn_ 00z | - | - |00 D[i:‘znn_ - Dd:nfg 0,10-0252Zr" | 005 015 | Reszta
EN AW-2024 'f:” u:*;"g":" 050 | 050 ::‘159‘ “ifg‘ 11-‘?-5‘ 00| - |o2s | o4s | - | - ' 0,05 015 | Reszia




Oznaczanie stopu Inne ® Aluminium
Symbolami Si Fe Cu M Mg Cr Ni Zn Ti Ga Uwagi Kazdy . )

Numeryczne chemicznymi oddzielnie Razem .
EM AW-Al 38— | 030 ] 1.2- T

EN AW-2124 CudMg1(A) 0,20 0,30 49 09 18 D10 - 025 | 015 - 0,05 Reszta
EM AW-Al 33 | 0,20 | 0,50- 0,20 Bi;

EN AW-2030 Cu4PbMg 0.5 0,7 45 10 13 D10 - 050 | D20 - 0,8.15Pb 0,10 Reszta
EM AW-Al 0,50- 1.8— 06— 06—

EM AW-2031 Cu2,5NiMg 13 0612 28 0,50 12 - 14 020 | D20 - - 0,05 Reszta
EM AW-Al 1,8- 1,1- :

EMN AW-2091 CuZLi2Mg1 5 0,20 0,30 25 0,10 19 D10 - 025 | D10 - 0,04-016 Zr 0,05 Reszta

4 _Inne” obejmuja pierwiastki wymienione w tablicy, dla ktorych nie okretlono granicy zawantosci, jak réwniez pierwiastki metaliczne niewymisnione w tablicy. Wytwarca moze analzowad
probki pod wzgledem zawartosci pierwiastkow sladowych nieckreslonych przy rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi obejmowac wszystkich Jinnych®
pierwiastkow metaliczmych. Zawsze gdy analiza wyworcy lub zamawiajgcego dowodzi, e zawariose innych” pierwiastkow przekracza granice kazdy oddzielnie” lub sumanyczna zawarioss
Jnnych” pierwiastkow przekracza granice Jrazem”, material powinien byS uznany za niezgodny z wymaganiami.

B

¢ 0,20 Bi; 0,8—1,5 Pb; 0,20 Sn.
* 0,20-0.,5 Bi; 0,20-0,8 Pb.
! Do wyrobéw wyciskanych i kutych moze byé zastosowana granica Zr + Ti maksymalnie 0,20, jezeli dostawca lub wytwérca | zamawiajacy tak uzgodnili.

# 1,723 Li

Be max 0,000 3, tylko dla elekirod do spawania oraz pretow | drutdw do spawania.

Suma innych” pierwiastkéw metalicznych, kazdege oddzielnie 0,010 % lub wiscsj, wyrazonych z dokladnosciy do drugiego miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.
“  Pb max 0,003.




Tablica 3 — Stopy aluminium - seria 3 000 - Al Mn

Oznaczanie stopu Inne ® Aluminium
. Si Fe Cu Mni Mg Cr |Hi| Zn Ti Ga v Uwagi :
Humeryczne Sympolaml . Ka;dg.r_ Razem?® min.
chemicznymi oddzielnis
EM AW-AI 0,05—
3002 ! - - - -
EN AW-3002 Mn0,2Mg0. 1 0,08 0,10 0,15 | 0,05-0,25 0,20 0,05 | 0,03 0,05 0,03 0,10 Reszta
EN AW-3102 Emﬁ;"l;m 0,40 0.7 0,10 | 0,05-0.40 - - - | 030 | D10 - - - 0,05 0,15 Reszta
EN AW-3003 EN AW-AI 0,6 0.7 0,05~ 1,015 - - — | 0,10 - - - - 0,05 0,15 Reszta
MniCu 0,20
0,10 Zr
ENAW-3103 | EMAW-AIMn1 | 0,50 0.7 0,10 0,915 0,30 0,0 | — [ D20 - - - +TiE 0,05 0,15 Reszta
ENAW-3103a | ENAW-AL fooh | o7 | 010 | 07-14 030 |0 |-|o20|010| - | - |0MIr| pps 0,15 | Reszta
Mni{A) +Ti
EN AW-3004 EN AW-AI 0,30 0.7 0,25 1,015 0,813 - — | 0,25 - - - - 0,05 0,15 Reszta
Mn1Mg1
EN AW-Al 0,05—
EN AW-3104 Mn1Mg1Cu 0.6 0.5 0.25 D514 0.8-13 - - | 025 | 010 | DO5 | DOD5 - 0,05 0,15 Reszta
EN AW-3005 EN AW-AI 0.6 0.7 0,30 1,015 020406 ( 010 | — | 025 | D10 - - - 0,05 0,15 Reszta
Mn1MgD,5
EM AW-30054 EN AW-AI 0.7 0.5 0,30 1,015 02006 | 0,10 D40 | 010 0,05 0,15 Reszta
= Mn1 Mﬂﬂﬁfl‘!‘.}l £ £ = il E E 1 » - il il - - - £ 1 E5
EM AW-Al
EN AW-3105 0,6 0.7 0,30 03008 | 02008 | 020 |- | 040 | 040 - - - 0,05 0,15 Reszta
Mn0,5Mg0, 5
EM AW-31054 EN AW-AI 0.6 0.7 0,30 03008 | 02008 | D20 025 | 0,10 0,05 0,15 Reszta
) MnD,Shg0, S(A) ! ! ’ ! ' ! ' ! - " ! B - B ! '
EM AW-Al
EN AW-3105B 0,7 0.9 0,30 030049 | 02008 | 020 | —| 0,50 | 0,10 - - 0,10 Pk 0,05 0,15 Reszta
Mn0,6Mg0,5




Oznaczanie stopu Inne * Aluminiurm
. Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr In Kazdy a )
umeryczne chemicznymi oddzielnie | ~225M mir.
EN AW-A] 025 | 025
ENAW-3017 | Ll | 025 | Tas | oan | 0812 010 | 045 010 0,05 015 | Reszta
EN AW-3207 E':ﬂﬁg"gﬂ" 030 | 045 | 010 | 04008 | 0,10 - 0,10 0,05 0,10 | Reszta
EM AW-3207A E:;;E‘;ﬂ 035 | 085 | 025 | 03008 | 040 | 020 025 0,05 015 | Reszta

¥ _Inne" obejmujg pierwiastki wymieniocne w tablicy, dla ktdrych nie okreslone granicy zawartosci, jak rowniez pierwiastki metaliczne niewymisnione w tablicy. Wytwarca meée analizowac
probki pod wzgledem zawartosci pierwiastkow Sladowych nieckreslonych przy rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi cbejmowad wszystkich inmych”
pierwiastkow metalicznych. Zawsze gdy analiza wytworcy lub zamawiajgcego dowodzi, 2e zawartose innych” pierwiastkow przekracza granice kazdy oddzielnie” lub sumaryczna zawar-

tosé inmych” pierwiastkow przekracza granice razem”, materal powinien bye uznany za niezgodny = wymaganiami.
"  Suma .innych® pierwiastkdow metalicznych, kazdego oddzielnie 0,010 % lub wiecei, wyrazonych z dokiadnosciy do drugiego migjsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.

L Be max 0,000 2, tylko dla elektrod do spawania oraz pretow i drutow do spawania.




Tablica 4 — Stopy aluminium - seria 4 000 - Al Si

Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
. Si Fe Cu Mn Mg Cr Mi Zn Ti Ga Uwagi :
Numeryczne Sympolaml . Kagdy .| Razem ® min.
chemicznymi oddzielnie
EM AW-Al 90— N
EM AW-4004 Si10Mg1.5 105 0,8 0,25 | 010 | 1,0-20 - - 0,20 - - - 0,05 0,15 Rezzta
EM AW-Al 90— 0,02- -
EM AW-4104 Si10MgBi 10,5 0,8 0,25 | 010 | 1,0-20 - - 0,20 - - 0,20 Bi 0,05 0,15 Reszta
EM AW-4006 EM AW-AI Si1Fe | 0,812 Ut,]Sg— 0,10 | 0,05 0,01 0,20 - 0,05 - - - 0,05 0,15 Reszzta
EM AW-Al 0,40- 0,8 0,05 | 0,15 N
EM AW-4007 Si1.5Mn 1,017 10 0,20 15 0,20 0,25 07 0,10 | 0,10 - 0,05 Co 0,05 0,15 Reazta
ENAW-4015 | ENAW-AISi2Mn | 1422 | 07 | 020 “1-62‘ 05153‘]_ - - loz2| - | - - 0,05 015 | Resza
EM AW-Al . 0,10- | 06— 0,10- N
EN AW-4115 SiZMAMgCu 1,822 0,7 0,50 12 0,50 - - 0,20 - - - 0,05 0,15 Rezzta
EM AW-Al 06— 0,50~ 5
EMN AW-4016 SioMnZn 1,4-22 0,7 0,20 12 0,10 - - 13 - - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0,10- | 06— 0,10- -
EM AW-4017 SIMRMaCu 0,616 0,7 0,50 12 0,50 - - 0,20 - - - 0,05 0,15 Reszzta
. 0,50 :
EM AW-4018 EM AW-AlSiTMg | 6575 | 0,20 0,05 | 0,10 0.8 - - 0,10 | 0,20 - 0,05 0,15 Reszta
EM AW- Al 1,2 - 030- | 06— 0,10- _ _ _ _ .
EM AW-4025 Si2MACuMg 22 0,7 0.7 12 0,50 0,20 | 0,10 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 11,0- 0,50 0,50 N
EM AW-4032 Si12,5MgCuNi 135 1,0 13 - 0213 0,10 13 0,25 - - - 0,05 0,15 Reazta
EM AW-20434 [ EMN AW-A SiS(A) | 4,5-60 0,6 0,30 | 0,15 0,20 - - 0,10 | 0,15 - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-4343 EM AW-Al SITS | 6,882 0,8 0,25 | 0,10 - - - 0,20 - - - 0,05 0,15 Reszta




Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
" Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Mi Zni Ti Ga | V Uwagi Kazdy . . _
umeryczne chemicznymi oddzielnie | 325N mim.

EN AW-4045 EN AW-Al Si10 E:;DE 0,8 0,30 0,05 0,05 - - 0,10 | 0,20 - - - 0,05 0,15 Reszta
EN AW-Al 9.0- 0,20- c

EM AW-4045 Si10Mg 11,0 0,50 0,03 0,40 0,50 - - 0,10 | 0,15 - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 11,0~ c

EMN AW-404TA, Si12(A) 13.0 0,6 0,30 0,15 0,10 - - 0,20 | 0,15 - - 0,05 0,15 Reszta

2 _Inne” obejmujg pierwiastki wymienione w tablicy, dla ktorych nie okreslono granicy zawartosci, jak rowniez pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytworca moge analizowac
probki pod wzgledem zawartosci pierwiastkow sladowych nieokreslonych prey rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi cbejmowac wszystkich Jinnych”
pierwiastkow metalicznych. Zawsze gdy analiza wytworcy lub zamawiajacego dowodzi, ze zawartose Jinnych” pierwiastkow przekracza granice kazdy oddzielnie” lub sumaryczna zawartosc
Jinmych” pierwiastkow przekracza granice razem”, material powinien by¢ uznany za niezgodny = wymaganiami.

B Suma .innych” pierwiastkdw metalicznych, kazdego oddzielnie 0,010 % lub wiecej, wyrazomych z dokladnoscis do drugiego miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.

©  Be max 0,000 3, tylke dla elekirod do spawania oraz pretow i drutow do spawania.




Tablica 5 - Stopy aluminium - seria 5 000 - Al Mg

Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
: Si Fe Cu Mn Mg Cr Hi Zn Ti Ga Uwagi .
Humeryczne Sympalaml . I(a;dl_.r_ Razem ® min.
chemicznymi oddzielnie
EN AW-5005 EN AW-AL 0,30 0,7 0,20 0,20 0,50 0,10 - 0,25 - - - 0,05 0,15 Reszta
Mg1(B) : : : 1,1 ' : :
EN AW-5005A EN AW-Al 030 | D45 [ DOS 0,15 0.7- 0,10 - 0,20 - - - 0,05 0,15 Reszta
Mg1(C) 11
EM AW-Al 0,7-
EN AW-5305 99,85Mg1 008 | 0,08 - 0,03 11 - 005 | 0,02 - - 0,02 - Reszta
EM AW-5505 EN AW-Al 0,06 | 0,04 - 0,03 0.8- - 004 | 001 - - 0,01 - Reszta
99,9Mg1 1.1
EM AW-Al 0,8 0,008 Fe
EN AW-5B05 99,98Mg1 0,01 | 0,008 - - 11 - 0,01 | 0,008 - T 0,003 - Reszta
EM AW-Al 040— | 0,58
EM AW-S006 Mg 1Mn0,5 040 | 0,50 [ 010 08 13 010 - 025 | 0,10 - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0,10— | 0,20-
EN AW-5010 MgD,5Mn 0,40 0.7 0,25 030 06 0,15 - 030 | 0,10 - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0,30—
EM AW-5110 99,85Mg0,5 008 | 0,08 - 0,03 06 - - 005 | 0,02 - - 0,02 - Reszta
EM AW-Al 0,35—
EM AW-5210 99,9Mg0. 5 0,06 | 0,04 - 0,03 06 - - 004 | 001 - - 0,01 - Reszta
EM AW-Al 0,35 0,008 Fe
EMN AW-5310 99,98Mg0,5 0,01 | 0,008 - - 06 - - 0,01 | 0,008 - T 0,003 - Reszta
EM AW-Al 020— | 26 02006
EM AW-5015 Mg3Mn0 4 025 | 040 [ 010 06 36 0,30 - 020 | 0,15 - MrCr © 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0D40- | 2,9 -
EM AW-5015B Mg3Mn0,6 025 | 040 [ 010 07 36 0,30 - 020 | 0,15 - - 0,05 0,15 Reszta
EN AW-5019 EM AW-Al Mg5 040 | 050 [ D10 0.10-1 4.5 0,20 - 020 | 0,20 - 0,10-0.6 0,05 0,15 Reszta
06 56 Mn+Cr
EMN AW-Al 020- | 45 _ - _ 0,20-06
EMN AW-5119 Mg5(A) 025 | 040 [ D005 06 56 0,30 020 | 0,15 MnCr © 0,05 0,15 Reszta




Oznaczanie stopu Inne ® Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Ma Cr Hi n Ti Ga Uwagi Kazdy . )

Numeryczne chemicznymi oddzielnie Razem min.
EN-AW Al 020- | 45 0,20-0,6

EN AW-51194 MaS(E) 025 | 040 | 005 | oo | G5 | 030 | - | o020 |05 P 0,05 015 | Reszts
ENAW-AI | 055 | 020- | 010- | 06 | 39

ENAWS2E | e | 14 | a0 | e | 1e | 4s | 0% - | 10 [0 | - 0,302r 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL | 0= | 1.0- | 00— .

EN AW-5040 a1 5 030 | o7 |o2s | 50| Gs |Ga | - [0 | - - - 0,05 015 | Reszta

EN AW-5042 i";g"';m 020 | 035 | 015 UUIZS?D_ i%‘ o0 | - |o2s | oo | - _ 0,05 015 | Reszts

EN AW-5049 Egziqwnﬂs 040 | 050 | 0,10 Ufﬁ"‘ '1;55' 030 | - |o20 |00 | - - 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL 050- | 16

ENAWS149 | ooy | 025 | 040 | oos | PP 3% [ 030 | - | 020 oS | - - 0,05 015 | Reszts

EN AW-5249 MEgghTrl:Ejglzr 025 | 040 | 0,05 Uﬁ" 'fg 030 | - |o20 |05 | - 0.1 ?20 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL 06 | 16

ENAWSade | e | 040 [ o7 | 030 | ST LS ez | - |0 o | - - 0,05 015 | Reszta

EN AW-5449A MQEQ"‘M?;E’;'C] 06 | 12 | 030 ”1-‘31‘ 11;55‘ 030 | 00| 030 | o0 | - 0,10 Sn 0,05 015 | Reszts

EN AW-5050 E";f‘gﬁ' 040 | 07 | 020 | 0,0 1i 'E‘ 10| - |o2s | - - - 0,05 015 | Reszta

EN AW-50504 E"; f""S";E;“.I' 040 | 07 | 020 | 030 1i '8‘ 10| - |o2s | - - - 0,05 015 | Reszts

EN AW-50514A EE;TE;‘" 030 | 045 | 0,05 | 025 '2=41‘ 030 | - |o20 |00 | - - 0,05 015 | Reszta

EN AW-5251 E;“;‘ﬂwna"é 040 | 050 | 015 0615?0_ '2{1‘ 015 | - | o145 | 015 | - - 0,05 015 | Reszia

EN AW-5052 E':d;":_’,"';"' 025 | 040 | 0410 | 010 21;28‘ 061355_ ~ o | - _ _ 0,05 015 | Reszts




Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Hi In Ti Ga v Uwagi Kazdy
Humeryczne - . .| Razem " min.
chemicznymi oddzielnis

EN AW-5252 'fdmgg"";'g‘]' 008 | 010 | 010 | 010 2,‘;28‘ - - lops | - - | oos - 0,03 010 | Reszia

EN AW-5352 Ed";;"’ﬁ"'i:‘]' 045SiFe | 0,10 | 0,10 21;28_ pi0| - |ot0 | o0 | - _ _ 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL 3,1— 0,10-0,50

EN AW-51544 M350 050 | 050 | 010 | 050 | g | 025 | - | o020 020 | - S 0,05 015 | Reszia
EN AW-AL 015 | 32—

ENAW-S1548 | i | 038 | 045 | 005 | e | ST | 040 | oot | 015 | 015 | - - - 0,05 015 | Reszts
EN AW-AL 050- | 24 | 0,05 . 0,10

ENAWS3SH | o g | 025 | 040 | 005 | BRI - | 025 oas | - - | bz 0,05 015 | Reszta

EN AW-5454 Eﬂgﬂéﬁ':" 025 | 040 | 010 0-153‘ 23“45 Udﬂzf; - o2 |02 | - - - 0,05 015 | Reszia
EN AW-AL 050- | 24 | 0,05 0,05 ]

EN AW-5554 vaovncay | 025 | 040 | ot |0 ST 1 G20 | - | 0% |G | - - 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL . 31— | 0,15— 0,05— .

EN AW-5654 Mg 501 04ssiefFe | 005 | 001 | 37 [Gae | - |02 |G| - - 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL . 31— | 0,15- | ojos- .

ENAW-SES4A | (it 04sSi+Fe | 005 | 001 | 3o | oo | - | 020 | o | - - 0,05 015 | Reszts

ENAW-5754 | ENAW-AIMg3 | 040 | 040 | 010 | 050 23=E‘E‘ 030 | - |o20 |05 | - - ?.HLEEDE? 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL 005 | 45 |0ps-| 006 | _ ~ .

EN AW-5356 TasCria) 02s | 040 | oto | GO AT | G0 010 | 4% 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL 005 | 45 | 0,05 0,06— .

ENAW-5356A | puocoe 025 | 040 | 010 |05 | L5 | om0 | - | 010 | 9o | - - 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL 050- | 47- | 0,05

EN AW-5456 Vo= 025 | 040 | 010 | yp | %5 |pmo | - | 025 |02 | - - - 0,05 015 | Reszta
EN AW-AL 07- | 45 | 005 . ]

ENAWSSEA | ooy | 025 | oo |oos | BT |GO0| - | 02s | ors | - - 0,05 015 | Reszts




Oznaczanie stopu Inne ® Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni In Ti Ga v Uwagi Kazdy . i

Numeryczne chemicznymi cddzielnie Razem min.

EN AW-54568 ng"‘aﬁ?{fg] 025 | 040 | 005 01'2‘ 45=:52' 05?255‘ 025 | 0,5 . 0,05 015 | Reszta
EN AW-5556A Eﬂ;;"’:":' 025 | 0,40 | 010 ﬂﬁ]‘ 55::[15- 05?259_ 0,20 D[if];n‘ : 0,05 015 | Reszta
EN AW-55568 Egﬁﬁwnii'] 025 | D40 | 010 01'1':’]‘ 55=:DS‘ ﬂdf‘; 0,20 06?250_ e 0,05 05 | Reszta
EN AW-5657 99'5:;‘5’;‘:;'1'?;] 008 | 010 | 010 | 003 Dfn‘ _ ops | - _ 0,02 005 | Reszta
EN AW-5055 E;‘;"gﬁﬂ' 040 | 050 | 010 | 0,20 45=:55‘ 0,10 020 | 0,20 1?5'2;[} 0,05 045 | Reszta
EN AW-5059 Mgfﬁ:i?_r 045 | 050 | 025 01'13“_,_,‘ Eé:DD‘ 0,25 ”5‘:3‘ 0,20 5.5555 0,05 015 | Reszta
EN AW-5070 E’;;‘::;: 025 | 040 | 025 Uﬂ‘ ::‘155‘ 0,30 ”ﬁg‘ 0,15 - 0,05 015 | Reszta
EN AW-5082 E:,I;*f:' 020 | 035 | 015 | 0,15 45::00- 0,15 025 | 0,10 - 0,05 05 | Reszta
EN AW-5182 MEE.?:HES , | 020 | 035 | 015 Ud%s?n_ 45::[][:_ 0,10 025 | 010 _ 0,05 015 | Reszta
EN AW-5083 Mﬂ;‘mg!? 040 | 040 | 0,10 0'14'3‘ ‘E:DQ‘ 05?255‘ 025 | 0,15 - 0,05 045 | Reszta
EN AW-5183 MgENarﬁnﬂ w | 040 | 040 | 010 0,153_ 45=:32‘ 05?255‘ 025 | 0,5 : 0,05 015 | Reszta
EN AW-5183A MEENSQ":] ;'{ o) | 040 | 040 | 010 0,153_ 45’5 %255‘ 025 | 0,5 e 0,05 015 | Reszta
EN AW-5283A M;gﬁﬁnﬂ @ | 030 | 020 | 003 0,153- 45=:51‘ 0,05 0,10 | 0,03 0,05zr? | D005 015 | Reszia
EN AW-5383 rﬂ?ﬁ;ﬁfg 025 | 025 | 020 ”{L‘ 45=:[’2‘ 0,25 040 | D15 0,20 Zr 0,05 0,45 | Reszia




Oznaczanie stopu Inne ® Aluminium

Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga v Uwagi Kazdy
Humeryczne . . .7 | Razem ® min.
chemicznymi ocddzielnie
ENAW-5086 | ENAW-AIMgé | 040 | 050 | oqo | 928 35 (001 _ | go5 | pas | - - - 0.05 015 | Rescta
07 | 45 | 025

EN AW-AI 020- | 38

EN AW-5186 vgamnoa | 040 | 045 | 025 | Sn UE ons | - | o0 |05 | - - | opszr 0,05 015 | Reszta
EN AW-AI 07- | 45 | 005 0,10—

ENAWS0ST | yoouns | 028 | oo | oos | BT GT (G5 | - |02 oS | - - | sz 0,05 015 | Reszta
EN AW-AI 07- | 45 | 005 0,10—

ENAWSIET | o | 025 | 040 | oos | ST LT IS - oas foas | - - | ozoze | 005 015 | Reszta
EN AW-AI 0,10— 020- | 47- 0.20—

EN AW-5088 vgennod | 020 | Gas | @25 | so | €5 | 915 | - | 6o | - - - 0,152r 0,05 0,15 | Reszta

2 Inne” obejmujy pierwiastki wymienione w tablicy, dla ktorych nie ckreslono granicy zawartosci, jak rowniez pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytworca mosze analizowac
probki pod wzgledem zawariosci pierwiastkow sladowych nieckreslonych przy rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi obejmowac wszystkich .innych”
pierwiastkow metalicznych. Zawsze gdy analiza wytwircy lub zamawiajacego dowodzi, e zawartose innych” pierwiastkow przekracza granice kazdy cddzielnie” lub sumaryczna zawartosc
Jnnych” pierwiastkow przekracza granice razem”, material powinien byé uznany za niezgodny = wymaganiami.

¥ Suma .inmych” pierwiastkow metalicznych, kazdego oddzielnie 0,010 % lub wiecej, wyraZonych z dokladnoscis do drugiego miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.

©  Be max 0,000 3, tylko dla elekirod do spawania oraz pretow | drutow do spawania.

®  Pb max 0,003.

*  Be max 0,000 5 %, tylko dla elekirod do spawania oraz pretdw | drutdw do spawania.




Tablica 6 — Stopy aluminium - seria 6 000 — Al Mg5Si

Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Mqg Cr Ni in Ti |Ga v Uwagi Kazdy R )
Numeryczne chemicznymi oddzielnie Razem min.
ENAW-6101 | EN AW-Al MgSi Dﬁg‘ 050 | 010 | 0,03 ﬂ'ig' 003 | - |ow]| - | -] - 0,06 B 0,03 0,10 | Reszta
EN AW-5101A Eh:‘g’z"sl'i"i':;" Dﬁg‘ 040 | 005 | - Dig‘ - - - I - 0,03 0,10 | Reszta
EN AW-5101B Eh';‘gg"i"i"é';" Db:’:g‘ UU- 1;‘]‘ 0,05 | 0,05 ”‘fg‘ - - low| - |-| - - 0,03 010 | Resza
EN AW-6201 E:‘gﬂ'ﬂ"i" Dig‘ 050 | 0410 | 0,03 D[ﬁq‘ 003 | - |ow]| - | =] - 0,06 B 0,03 0,10 | Reszta
EN AW-6401 g;‘;‘:g';' Dﬁ?‘ 0,04 06:0250— 0,03 ”i?‘ - ~ | op4 |01 || - - 0,01 - Reszta
EN AW-6003 E’:fgﬁ Dfﬁ" 06 | 010 | 08 Dfﬁ‘ 035 | - |o20|o010|-] - - 0,05 0,15 | Reszta
ENAW-6005 | EN AW-AI SiMg Dﬁ%‘ 035 | 010 | 010 ”‘Efg‘ o | - |owl|low|-| - _ 005 015 | Resza
EN AW-6D0SA Eg:h’i":i':;" Dbf:g‘ 035 | 030 | 050 ”'Ef?‘ 030 | - |o20|o1w0|-| - 0,53':.fn_+ o | 005 015 | Resza
EN AW-60058 Egi‘h’i":i"g;" Dg‘;“ 030 | 010 | 010 u:[:g_ o0 | - |ow|ow0| -] - - 0,05 0,15 | Reszta
EN AW-6106 E:‘ggm:' Dﬁg‘ 035 | 025 Udg’]‘ ”Ef? 020 | - |oww]| - | =] - - 0,05 0,40 | Reszta
EN AW-6008 E:iﬁ”;f" Dig‘ 035 | 030 | 030 “Et[;‘ 030 | - |02 |010]- u[i:nzs.n— - 0,05 0,15 | Reszta
EN AW-5110A Mgﬂ'?g‘;gm'n . Di ?"1‘ 050 D=D3:g‘ ”ﬁ:g‘ Di ?1‘ Udt.jzﬁs_ _ o2 | - | =| - | ozomez 005 015 | Resza
EN AW-6011 MQED'E%';":U Di 62‘ 10 Di‘ g‘ 0.8 sz‘ 030 | 020 | 15 |020]| -] - - 0,05 0,15 | Reszta
EN AW-6012 Eﬂg’b‘s‘i‘l‘;{;" Dii_ 050 | 010 ”f’lg‘ Di?z_ 030 | - |03 020 |-| - |, ﬁfféi oy | 005 015 | Resza




Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Mi Zn Ti Ga L) Uwadgi Kazdy
Numeryczne . . . 7 | Razem*® min.
chemicznymi oddzielnie
EN AW-AI 06— 020- | D& 0,7 Bi; i
EN AW-6012A Mosion i | oso | oao [0 155 030 | - | 030|020 0dn20sn | 008 015 | Reszta
EN AW-AI 0,6- 06— | 020~ | 05 B R B i
ENAW-ED13 | e e | o | 0% | G [ %ae | 55 | oo 0,25 | 0,10 0,05 015 | Resza
EN AW-AI 0,30— 0,05 | 0.40- 0,05— ]
ENAW-BO14 | yoocoey | b | 035 | 025 | 020 | pe | 020 | - |00 |00 |- |55 - 0,05 015 | Reszta
EN AW-AI 0,20- | 0,10- | 0.10- 0,5 ]
ENAWEDIS |\ cinacu | 4o | 030 | o2s | %% | 41 | @10 | - |00 [0t -] - - 0,05 015 | Resza
EN AW-AI 1,0- 0.25- ]
EN AW-6016 Si1 2004 15 | 030|020 |02 |00 | - 020 |015|-| - 0,05 015 | Reszta
EN AW-AI 0,50— 015- | 030~ | 06 B N . i
ENAWEDIS | o T2 | o7 |G | oe | G | oo 0,30 | 020 0,05 015 | Reszta
EN AW-AI 06— 0,.20- | 0,20~ | 0.40— 0,30-0,8 B, )
ENAW-B023 | giqgn1mgB 14 | 950 | oso | o | 0o | - - - = || = | 08125n 0,05 0,15 | Reszia
EN AW-AI 08— 020- | o6 | 21— ]
ENAW-B025 |\ ogimncy | 15 | 7 | o7 | 14 | 30 | 020 | - |0s0|02|-| - 0,05 015 | Reszta
0,50-1,5 Bi;
EN AW-6026 EN AW-AL 0.80- | g7g | 020 [020-) 0601 gon | | gao | 020 -] - 0,40 Pb: 0,05 0,15 | Reszta
MgSiBi 1,40 050 | 10 | 12
0,05 Sn
EN AW- Al 12- | 1,3 | 015 | 0,20- | 0,50 | 0,05 | 0,20- )
ENAW-8050 | giqcremgni | 18 | 18 | 050 | 07 | oo | o025 | 1p | O35 | 010 0,05 0,15 | Resza
EN AW-AI 07— 0,40— | 0.40- ]
EN AW-6351 SiMg0.5Mn 13 | 080 |10 | Tha | Tas | - - |o20|o2|-]| - - 0,05 015 | Reszta
EN AW-AI 07— 0,40— | 0,40 . ]
ENAWBISIA | quoury | 15 | 050 | 010 [T 1R - - |o20 |02 |-]| - 0,05 0,15 | Reszta
EN AW-AI 0,20— 0,15— 0.40— ]
EN AW-6951 MoSi0.500 oso | 8 | g40 | 90 | os | - - lo2| - | =] - - 0,05 0,15 | Reszta
EN AW-AI 07— 050- | 0,40- | 05— 00— | . ) i
ENAWEDSS | contel islos |0 Y 1SS e | - %y - - 0,05 015 | Reszta




Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Ma Cr Hi Zn Ti Ga Uwadgi Kazdy . )
Numeryczne chemicznymi oddzielnie Razem mim.
EM AW-B080 EM AW-Al Mg5Si 0.30- 1 0,10- 0,10 0,10 0,35- 0,05 - 015 | 0,90 | - - 0,05 0,15 Reszta
0,6 0,30 0.6
EMN AW-Al 0,35~ | 0,10- 0,02— | 0,25- N
EM AW-E380 SiMgMn 0.8 0,30 0,15 015 | 045 0,05 - 010 | 0,90 | - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0.40- 0,15- 0.6— | 0,04- . -
EN AW-BDE1A Mg1SiCu(A) 0.8 07 0.40 0,15 1.2 035 - 0,25 | 0,45 | - 0,05 0,15 Reszta
EMN AW-Al 0,40 0,15- | 0,20- | D,7- .
EM AW-E261 Mg1SiCulin 0.7 0,40 0,40 035 10 0,10 - 0,20 | 0,90 | - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0.40- 0,15- 0.6— | 0,04- ' -
EMN AW-6262 Mg15iPb 08 07 0,40 0,15 12 014 - 0,25 | 0,45 | - 0,05 0,15 Reszta
EMN AW-Al 0,40 0,15—- 0,8 | 0,04- 0,40-0,98i;
EMN AW-E2E24 Mg1SiSn 08 07 0.40 0,15 12 014 - 025 | 0,10 | - 0,40-1,0Sn 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0,20- 0.45— .
EMN AW-B063 MgD, 75: 0.6 0,35 0,10 0,10 0.9 0,10 - 010 | 0,90 | - - 0,05 0,15 Reszta
EMN AW-Al 0,30- | 0,15 0,6 N
EMN AW-BDE3A Ma0, 7Si(A) 06 0,35 0,10 0,15 0.9 0,05 - 015 | 0,90 | - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0,20~ 045 o
EM AW-B453 Mg0, 7Si(B) 06 0,15 0,20 0,05 0.9 - - 0,05 - - - 0,05 0,15 Reszta
EMN AW-Al 0,40 0,15- 08— | 0,04 0.40-0.8 Bi
EM AW-BDE4A Mg1SiBi DB 07 [:1:40 0,15 12 d.14 - 0,25 | 0,15 | - 0,20 0,05 0,15 Reszta
0,40 Pb
0,50-1,5Bi;
EM AW-EDE5 EN M!'I"ﬁ'! 0,40~ 07 0,15~ 0,15 0,8- 0,15 - 0,25 | 0,0 | - 0,05Pk; 0,05 0,15 Reszia
Mg1Bi15i 05 040 1.2
0,15Zr
EM AW-Al 0,7- 0,10— | 06 -
EMN AW-B051 5i0,9MgMn 1.1 0,50 0,10 045 1.0 0,10 - 020 | 0,45 | - - 0,05 0,15 Reszta
EMN AW-Al 0,58- 0,6- -
EM AW-E181 SiMgD, 5 12 0,45 0,10 0,15 1.0 0,10 - 0,20 | 0,90 | - - 0,05 0,15 Reszta




Oznaczanie stopu Inne * Aluminiuwm
Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Hi Zn Uwagi Kazdy
Numeryczne . . — | Razem ® min.
chemicznymi oddziglnie

EM AW-Al 0,7- 040- | 0,6

EMN AW-B082 Si1MgMn 13 050 | 0,10 10 12 - 0,20 - 0,15 Reszia
EM AW-Al 09— 050 0,7- _

EMN AW-B182 Si1MazZr 13 050 | 0,10 10 12 0,20 0,05-0,20Zr 0,15 Reszia
EM AW-Al 0,7- 040 | 06— .

EN AW-BDE2A Si1MgMn(A) 13 050 | 0,10 10 12 - 0,20 0,05 0,15 Reszia

*  Inne” obejmujgy pierwiastki wymienione w tablicy, dla ktorych nie okreslono granicy zawartosci, jak rownies pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytworca moge analizowad
probki pod wzgledem zawariosa pierwiasthow sladowych nieckreslonych przy rejestracji aniw specyfikacii. Analiza taka nie jest jadnak wymagana i nie musi cbejmowas wszystkich Jinnych”
pierwiastkow metalicznych. Zawsze gdy analiza wytwarcy lub zamawiajacego dowodzi, 22 zawartoss Jinnych” pierwiasikow przekracza granice kazdy cddzielnie” lub sumaryczna zawartoss

Jinmych” pierwiastkow przekracza granice razem”, matenal powinien byc uznany za niezgodny z wymaganiami.

P Suma .innych” pierwiastkdw metalicznych, kazdego oddzielnie 0,010 % lub wiecej, wyrazonych z dokladnoscis do drugiego miejsca po preecinku, przed wyliczeniem sumy.

©  0,40-0.7 Bi; 0.40-1.2 Pb.
2 Zr+ Timax 0,20

¢ Pb max 0,003,

0.40-0.7 Bi; 0.40-0.7 Pb.




Tablica 7 - Stopy aluminium - seria 7 000 - Al £n

Dznaczanie stopu Inne ® Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Hi Zn Ti Ga W Uwagi Kazdy . )

Numeryczne chemicznymi oddzielnis Razem mir.

EN AW-7003 ZEEM'?;:BA.I?J 030 | 035| 020 | 030 Uﬁ'g‘ 020 | - ?sns_ 020 | - | - n[.]i[f;_r 0,05 015 | Reszta
EM AW-7T005 Zni’;,:‘:‘;':g"m 0,35 | 040 | 0,10 Dig‘ 11'1]; D[B:DEEE - 45;1' Dd[.]u1e_ - - u[,]:z[:]BEr 0,05 0,15 Reszia
ENAW-T108 | EN AW-A1 Zn5MgiZr | 0,10 | 010 | 005 | 005 01-;‘ _ _ 45;55‘ 0os | - | - 0%1525 0,05 015 | Reszia
ENAW-7108A | EN AW-Al Zn5Mg1zr | 0,20 | 0,30 | 005 | 005 01'75‘ 004 | - 45:3; 003 | 003 | - n[,]:zl.'SEr 0,05 015 | Reszta
EN AW-7009 angrﬁ?éﬁimg 020 | 0,20 ”,'163‘ 0,10 2:_;.19‘ 06:1205- - 155‘ 020 | - | - : 0,05 015 | Reszta
ENAW-7010 | ENAW-AI ZnéMgCu | 0,12 | 0,15 11;::’]‘ 0,10 2:.'-,15_ 0,05 | 0,05 5:5?_; 006 | - | - u[.Jil‘aDEr 0,05 0,45 | Reszta
EN AW-7012 zig'ﬁ;"é‘éh 015 | 0,25 ”‘,IEE D[f‘aﬁ‘ ﬁ_,‘ 004 | - 1‘35‘ D[it.]uza_ - n[.]HTSDEr 0,05 015 | Reszia
EN AW-T015 angg’”‘;‘:‘;'ébzr 020 | 0,30 %ﬂﬁg 0,10 "ﬁ‘ 015 | - ‘ﬁ; 010 | - | - n[.]i:]DEr 0,05 015 | Reszta
EN AW-7016 ZEES%H‘;'EU 0,10 | 0,12 ﬂ:l“lg' 0,03 U{f‘[ - | - 45;%' 003 | - | 005 - 0,03 010 | Reszta
ENAWTI6 | mlz.glmﬂ::r?ulu,a 0,15 | 0,30 ”fﬁ"‘ 0,05 U{i‘ - | - 4;_,_,‘ 0,05 | 0,03 | 0,05 - 0,05 015 | Reszta
ENAW-7019 | ENAW-AIZndMg2 | 035 | 0,45 | 0,20 06:1555 1;5‘ 0,20 | 0,10 ‘155‘ 05 | - | - U%',J_D_Er 0,05 0,45 | Reszta
ENAW-TD20 | ENAW-A1ZndSMg1 | 0,35 | 040 | 020 06?555 "1-‘:; D[i:';'ﬂ‘ - 45'31_ - - e 0,05 015 | Reszia
EN AW-7024 ZE;‘;:‘;‘I'E 025 | 040 025 | 010 11-:";;‘ 005 | - %ﬂ]‘ 010 | - | - n[.]f.]aair 0,05 015 | Reszta




Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Mi In Ti Ga v Uwagi Kazdy
Humeryczne ~ . -~ .| Razem ® miin.
chemicznymi oddzielnis

EM AW-Al 050- | 010- | 26 | 010 _ 43 3 3 _ 0,20

EM AW-T022 ZnSMgaCu 0,50 | 0,50 10 0,40 37 0,30 52 TieZr 0,05 0,15 Reszia
EM AW-A 06 | 005 | 15 46— 0,00-—

EM AW-TO2E ZnSMg1.5Cu 008 | 0,12 0.9 0.20 19 - - 52 0,05 - - 0.14 Zr 0,03 0,10 Reszia
EM &AW-Al 0,50- 1,3 432

EM AW-T029 Znd 5Mg1 5Cu 0,10 | 0,12 0.9 0,03 20 - - 52 0,05 - 0,05 - 0,03 0,10 Reszia
EM AW-A 0,50 13- 42

EM AW-T129 Znd,5Mg1,5Cu(A) 0,15 | 0,30 D9 0,10 20 0,10 - 52 0,05 | 0,03 | 0,08 - 0,05 0,15 Reszia
EM AW-Al 0,20- 1,0— 48—

EM AW-T030 Zn5 5Mg1Cu 020 | 0,30 0,40 0,05 15 0,04 - 59 0,03 | 0,03 - 0,03 Zr 0,05 0,15 Reszta

010 | 23 | 015 _ 34 _ _ _
EM AW-T039 EM AW-A1 ZnaMg3 030 | 040 | 010 0.40 23 0.25 45 0,10 0,05 0,15 Reszia
12— 21- | 0,05 72— 0,25 Zr

EN AW-TD404 | EMN AW-AlI ZnBMgCu | D40 | 0,50 19 0,50 31 025 - g4 - - - +Ti 0,05 0,15 Reszia
EM &W-Al 1,2- 20— | 00— 7,2-

EM AW-T148 ZnBMgCu(A) 0,15 | 0,20 19 0,20 29 0,22 - g2 0,10 - - - 0,05 0,15 Reszia
EM AW-A - 20 19— 57— 0,08-

EM AW-TOS0 ZnECUMgZr 0,12 | 0,15 26 0,10 26 0,04 - 6.7 0,06 - - 0.15 7r 0,05 0,15 Reszia
EM AW-Al n 1,9 2,0 55— 0,08-

EM AW-T150 ZnECUMgZr{A) 0,12 | 0,15 25 0,10 27 0,04 - 6.9 0,06 - - 0.15 7r 0,05 0,15 Reszta

ENAW-TDED | EN AW-AIZn7CuMg | 0,15 | 0,20 1,_;‘?3‘ 0,20 1,_;5:‘ D[i '255‘ - ‘3?;15: 0os | - | - |oposze| ops 015 | Resza

. 0,8

EM AW-T072 EM AW-Al Zn1 0,7 Si+Fe 010 | 010 | D10 - - 13 - - - - 0,05 0,15 Reszia
EM AW-AL 12— 21- | 018 51—

EM AW-TO7S ZnS,5MgCu 0,40 | 0,50 20 0,20 29 0.28 - 6.1 0,20 - - 0,05 0,15 Resazta




Oznaczanie stopu Inne ® Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Mi n Ti Ga v Uwagi Kazdy . )
Numeryczne chemicznymi oddzielnie Razem min.
EM AW-Al 1,2- 21- | 0,18- 51—
EN AW-F175 Zn5,5MgCu(B) 0,15 | 0,20 20 0,10 29 0.28 - 6,1 0,10 - - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 1,2- 19 | 0,18 F2—
EMN AW-TATS Zn5 SMgCu(A) 00 | 012 19 0,08 26 025 - 6.2 0,08 - - - 0,05 0,15 Reszta
1,6- 24— | 0,18 63—
EN AW-TITS EN AW-Al Zn7MgCu | 040 | 0,50 24 0,30 3.1 0.28 - 73 0,20 - - - 0,05 0,15 Reszta

Jnne” cbejmujs pierwiastki wymienicne w tablicy, dla kidrych nie ckredlono granicy zawartosci, jak rowniez pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytwarca moze analizowac

probki pod wzgledem zawartosci pierwiastkow Sladowych nieokreslonych przy rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi obejmowas wszystkich .innych”
pierwiastkow metalicznych. Zawsze gdy analiza wytworcy lub zamawiajacego doweodzi, £2 zawartosc Jinnych” pierwiastkow przekracza granice kazdy oddzielnie” lub sumaryczna zawartoss

C

innych” pierwiastkow przekracza granice razem”, material powinien byc uznany za niezgodny = wymaganiami.
Suma innych” pierwiastkow metalicznych, kazdego oddzielnie 0,010 % lub wiecej, wyrazonych z dokladnoscia do drugiege miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.
0,25-0.40 Ag.
0,08-0,20 Zr; 0.08-0.25 Zr + Ti.
Pb max 0,003.

Do wyrobow wyciskanych | kutych moze byc zastosowana granica Zr + Ti maksymalnie 0,25, jezeli dostawea lub wytwonca | zamawiajacy tak uzgodnili.




Tablica 8 - Stopy aluminium - seria 8 000 — RdZne

Oznaczanie stopu Inne * Aluminium
- Si Fe Cu Mn Mg Cr Hi Zn Ti Ga Uwagi .
HNumeryczne Sympulaml . I(a;dg.,r_ Razem ® min.
chemicznymi oddzielnie
EM AW-Al 1,2- 0,30
EN AW-8DDE Fel,5Mn 0,40 20 0,30 10 0,10 - - 0,10 - - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 05— 0,50—
EN AW-8008 FelMn0 8 0,6 16 0,20 10 - - - 0,10 0,10 - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0,40- | 0,50-
EN AW-B8011A FeSi(A) 0.8 10 040 | 0,10 | 040 | 010 - 0,10 0,05 - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-8111 EN ”"T""‘fb" 0.30- | 0.40- 040 | 010 | 0,05 | 0,05 - 010 0,08 - - 0,05 0,15 Reszta
FeSi(B) 1,1 1,0
EM AW-Al 0.40- | 0,50- 0,05—
EM AW-5211 Fesi(C) 0.8 10 0,10 0,20 010 | 0,15 - 0,10 0,05 - - 0,08 0,15 Reszta
EM AW-8112 EN AW-Al 95 1,0 1,0 0,40 0,6 0.7 0,20 - 1,0 0,20 - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 1,2- 0,20-
EN AW-8014 Fe1,5Mn04 0,30 16 0,20 0.6 0,10 - - 0,10 0,10 - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0.8- 0,10—
EN AW-B015 FeMn0 3 0,30 14 0,10 0,40 0,10 - - 010 - - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0,7- 0,10-
EN AW-8D16 Fe1Mn 0,20 11 0,10 0,30 0,10 - - 0,10 - - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-Al 0.50- | 08— | 030~ 0,006—
EN AW-8018 FeSiCy 0.9 10 0.6 0,30 - - - - 0.06 - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-B021B | EMN AW-AIFe1,5 | 0,40 11'1?_ 0,05 | 0,03 | 0,01 0,03 - 0,05 0,05 - - 0,03 0,10 Reszta
EM AW-Al 0,6- 040- | 0,.20-
EN AW-B8026 Fe1Mn0,7Mg 0,6 12 0,30 10 06 0,20 - 0,25 0,10 - - 0,05 0,15 Reszta
030 | 015 0,001-
EN AW-8030 EN AW-Al FeCu 0,10 0,8 0,30 - 0,05 - - 0,05 - - 0,048 0,03 0,10 Reszta




Oznaczanie stopu Inne Aluminium
Symbolami Si Fe Cu Mn Mg Cr Hi Zn Ti Ga Uwagi Kazdy . )
Numeryczne chemicznymi oddzielnie Razem min.
EN AW-B178 EN AW-Al FeSi %013,5 0143_ - - - - - 0,10 - 0,03 - 0,05 0,15 Reszta
EN AW-B079 EN AW-Al Fe15i %0355 1?;,?3— 0,05 - - - - 0,10 - - - 0,05 0,15 Reszta
EM AW-A] 1.0- 0,6— 0,04—
EN AW-B050 Li2,5Cu1 SMg1 0,20 | 0,30 16 0,10 13 0,10 - 0,25 0,10 - 016 Zr 0,05 0,15 Reszta

Jnne” chejmuja pierwiastki wymienione w tablicy, dla ktdrych nie okreslono granicy zawartosci, jak rowniez pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytworca moze analizowac

probki pod wzgledem zawartosci pierwiastkow sladowych nieckreslonych prey rejestraci ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi obejmowad wszystkich Linmych”
pierwiastkow metalicznych. Zawsze gdy analiza wytworcy lub zamawiajacego dowodzi, e zawartoss Jinnych” pierwiastkow przekracza granice kazdy oddzielnie” lub sumaryczna zawartoss

Jnnych® pierwiastkow przekracza granice razem”, matenal powinien byc uznany za niezgodny =z wymaganiami.

£ 22-27L

Suma .innych” pierwiastkow metalicznych, kazdego oddzielnie 0,010 % lub wiscej, wyrazonych z dokladnoscia do drugiege miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.




